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8. Fugenverspachtelung

Nachspachteln

• Erst nach Aushärtung der Vorspach -
telung darf weitergearbeitet werden.
Das Nachspachteln kann mit gleichem
Material wie beim Vorspachteln oder
mit speziell dafür erzeugten Spachtel -
massen, wie ProMix Plus oder Rifino
Top erfolgen.

• Etwas dünnere Spachtelmasse in lan-
gen Zügen oder Vorspachtelung mit
angewinkelter Glättkelle auftragen
und nach rechts oder links auf der
Kantenober fläche bis zum Nullpunkt
ausziehen.

• Zum Schluss mit nahezu anliegender Kelle mit einem geraden,
schnellen Zug glätten.

• Die Schraubenköpfe und Schadstellen nachspachteln.
• Bei anspruchsvollen Oberflächen werden die ausgetrockneten 

Verpachtelungen nachgeschliffen.

Nachspachteln

Rigips-Hinweis

Vor jedem neuen Spachtelgang muss die zuletzt aufgetragene
Spachtelung ausgetrocknet sein, da andernfalls Schwindungen
(Fuge fällt ein oder ist hohl) auftreten können.

Rigips-Hinweis

Rigips VARIO Fugenspachtel ist auch geeignet für die
Fugenverspachtelung in häusliche Feuchträumen.

Praktische Tipps für besondere Situationen (Anschlüsse)

Neben der Verspachtelung der Fugen auf der ebenen Wand oder
einer Dachschräge gibt es auch Spachtelpunkte, die im Bereich
von Ecken oder Anschlüssen an anderen Bauteilen liegen.

Im Folgenden finden Sie einige praktische Tipps und Hinweise, die
Ihnen die Verspachtelung dieser kniffligen Situationen erleichtern
und zu optimalen Ergebnissen verhelfen.

Spachtelung von Befestigungsmitteln
Vor Beginn der Spachtelarbeiten ist 
zu prüfen, ob die Befestigungsmittel
richtig versenkt sind. Sobald die Vor -
spachtelung der Plattenfugen abge -
schlossen ist,  werden anschließend 
die Köpfe der Befestigungsmittel vor-
gespachtelt. Als  letzter Arbeitsgang
werden im Zuge der Nachspachtelung
alle Befestigungsmittel abschließend
ebenfalls nachgespachtelt und falls
nötig nachgeschliffen.

Eckanschlüsse stumpf, Längskante an
Längskante
Bei Inneneckanschlüssen werden
Rigips-Platten mit kartonummantelten
VARIO-Kanten stumpf – ohne Fugen -
abstand – gestoßen. Die Verspachtelung
erfolgt mit stumpf gestoßenem Rigips
Glas faserbewehrungsstreifen (Riss -
kontrolle).




