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Im Blickpunkt

Feuchtraume - Herausforderung fiir den

modernen Trockenbau

GemanR der allgemeinen baurechtlichen Vorgabe
durch & 13 der MBO mussen bauliche Anlagen so
angeordnet, beschaffen und gebrauchstauglich sein,
dass durch Wasser, Feuchtigkeit, pflanzliche und
tierische Schadlinge sowie andere chemische, physi-
kalische oder biologische EinflUsse keine Gefahren
oder unzumutbare Beeintrdchtigungen entstehen.

Diese Vorgabe gilt dementsprechend auch bei der
Planung und Ausfihrung von Trockenbaukonstruk-
tionen im Wand- und Deckenbereich von Feucht- und
Nassraumen. Hiervon betroffen sind neben den haus-
lichen Badern vor allem Krankenh&user und Pflegeein-
richtungen, Schulen, Schwimmbé&der, Wellnesseinrich-
tungen, Restaurants, GroBklichen und vergleichbare
industrielle Bereiche mit besonderen oder erhéhten
Anforderungen.

Die Beanspruchung der Konstruktionen durch Feuch-
tigkeit und Nasse hangt von der jeweiligen Nutzung ab
und wird im Wesentlichen in eine geringe, maBige
und hohe Beanspruchung eingeteilt.

Diese nutzungsabhangige Bewertung muss in einer
frihen Planungsphase erfolgen und ist im weiteren
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Verlauf entscheidend flr die entsprechende Auswahl
der Materialien und Baustoffe. Hierbei sind auch
zusatzliche Faktoren wie korrosive Verunreinigungen
oder chemische Einwirkungen zu berUtcksichtigen.

Als Systemanbieter hat RIGIPS fUr jede Beanspru-
chung in Feucht- und Nassrdumen leistungsfahige
Plattenprodukte und passende Zubehore entwickelt:

- Impragnierte Rigips Platten - flr hausliche Feucht-
raume mit gering bis maBiger Wassereinwirkung

« Rigips Glasroc X - die Gipsplatte mit innovativer,
weiterentwickelter Vliesarmierung flr eine dartber
hinausgehende Wassereinwirkung

Rigips Platten und alle weiteren Komponenten sind
perfekt aufeinander und leistungsgerecht auf die
jeweiligen Anforderungen im Feucht- und Nassraum
abgestimmt.

Rigips Systemldsungen bieten sicheren Schutz vor
Bauschaden durch Feuchtigkeit!




Trockenbau in Feucht- und Nassraumen

Gute Planung = Sicheres Bauen

Das verdeutlicht nochmal die Wichtigkeit/
Verantwortung der richtigen Planung

Feucht- und Nassbereiche finden sich nahezu in
allen Gebauden, in denen wir leben, wohnen, arbeiten,
Sport treiben und unsere Freizeit verbringen. DarUber
hinaus gibt es eine Vielzahl von Feucht- und Nassrau-
men in 6ffentlichen Gebauden, Instituten und insbe-
sondere in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen, die
erhéhte Anforderungen an geeignete Trockenbauldsun-
gen stellen. FUr diese unterschiedlichen Beanspruch-
ungsbereiche bietet RIGIPS mit impragnierten Bau-
und Feuerschutzplatten, Rigips Glasroc X und den
zugehoérigen Komponenten geprifte Systemldésungen
und damit ein hohes Maf an Sicherheit fur Planer,
Architekten, Verarbeiter, Bauherren und Eigentimer.

Das gilt sowohl fUr die Erstellung einzelner individu-
eller Raumgestaltungen als auch fur die Planung und
Realisierung von Gesamtkonzepten, in denen ver-
schiedene Beanspruchungssituationen ganzheitlich
mit den Rigips Systemen umgesetzt werden kdnnen.

P
0 Rigips Hinweis
Die Festlegung der Wassereinwirkungsklasse ist
eine Planungsleistung und nach den individuell
zu erwartenden Nutzungen zu definieren. Gerade
bei maBig bis sehr hoher Wassereinwirkung ist der
Ubergang dieser Wassereinwirkungsklassen oft
flieBend und in den seltensten Féllen eindeutig
einzuordnen.

Typische Anwendungsbereiche

Geringe Beanspruchung:
« Private Badezimmer mit WC
« Hauswirtschaftsrdume

MaBige Beanspruchung:

« Nasszellen in Hotels und anderen 6ffentlichen
Bereichen

« Bade- und Waschraume in Kindergarten, Schulen
und Universitaten

« Labore, Operations- und Behandlungsraume

Hohe bis sehr hohe Beanspruchung:

« Duschbereiche in Fitnessstudios und anderen
Sportstatten

« Schwimm- und Freizeitbader, Wellnessanlagen

« Bader und Rehabereiche

« Industrielle Bereiche wie Brauereien, Molkerei-
betriebe, Kasereien und WaschstraB3en

« Waschereien, Spull- und Reinigungsbereiche

« Gewerbliche GroBklchen in Restaurants und
Kantinen

Die Wassereinwirkungsklassen nach DIN 18534

In den bereits erwdhnten Bereichen hat sich die Ver-
wendung von Rigips Lésungen seit Langem bewahrt,
wobei die Systemldsung in Abhangigkeit von der zu
erwartenden Beanspruchung zu wahlen ist.

Grundséatzlich wird bei der Planung von Feucht- und
Nassraumen zwischen einer geringen, maBigen und
hohen Feuchtebeanspruchung unterschieden. Je nach
Bauvorhaben ist durch den Planer, in Abhé&ngigkeit
von der Nutzung, eine Einstufung der Rdume bzw. der

jeweiligen Bauteile in die zugehodrige Wassereinwir-
kungsklasse vorzunehmen.

Die Zuordnung von Bauteilen einer bestimmten
Wassereinwirkungsklasse ist eine wichtige Planungs-
leistung und muss individuell fir jedes Bauvorhaben
erfolgen. Die nachfolgende Tabelle fUhrt entspre-
chende Bereiche beispielhaft auf. Diese Beschreibung
gilt fur Wand- und Deckenflachen im Innenbereich.

Allgemeine Ubersicht der Wassereinwirkungsklassen nach DIN 18534

Wasser- Wasser- Beschreibung

einwirkung | einwirkungs-
klasse

Anwendungsbeispiel

gering WO-| Flachen mit nicht haufiger Einwirkung aus Bereiche von Wandflachen tGber Wasch-

Spritzwasser becken in Badern und Spulbecken in
hauslichen Klichen

maBig W1-I Flachen mit haufiger Einwirkung aus Spritzwas- Wandflachen tGber Badewannen und
ser oder nicht haufiger Einwirkung aus Brauch- von Duschen in Badern
wasser, ohne Intensivierung durch anstauendes
Wasser

hoch W2-| Flachen mit haufiger Einwirkung aus Spritz- Wandflachen von Duschen in Sport-

ser intensiviert

wasser und/oder Brauchwasser, vor allem auf statten/Gewerbestatten
dem Boden zeitweise durch anstauendes Was-

sehr hoch W3-|

Flachen mit sehr haufiger oder lang anhaltender | Flachen im Bereich von Umgangen von
Einwirkung aus Spritz- und/oder Brauchwasser Schwimmbecken; Flachen von Duschen
und/oder Wasser aus intensiven Reinigungsver- | und Duschanlagen in Sportstatten und
fahren, durch anstauendes Wasser intensiviert Gewerbestatten; Flachen in Gewerbe-

statten (gewerbliche Kichen, Wéasche-
reien, Brauereien etc.)

0 Rigips Hinweis

Je nach Feuchtebeanspruchung ist eine Abdichtung erforderlich. Hierzu geh6éren auch die entsprechenden
Randanschlisse und Bewegungsfugen. Wandflachen ohne Spritzwasserbeanspruchung missen in der
Regel nicht abgedichtet werden. Sehen Sie auch auf Seite 36-37.
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Wassereinwirkungsklassen nach DIN 18534

Beispiele

o Wassereinwirkungsklasse WO-I| e Wassereinwirkungsklasse W2-I
z.B. Gaste-WC z.B. Duschen in Sportstatten

e Wassereinwirkungsklasse W1-I| o Wassereinwirkungsklasse W3-
z.B. Hotelbad mit Wanne und Duschnutzung z.B. GroBklchen

geringe Wassereinwirkungsklasse WO-I
maBRige Wassereinwirkungsklasse W1-I

. hohe bzw. sehr hohe Wassereinwirkungsklasse W2-l und W3-|
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Wassereinwirkungsklassen nach DIN 18534

Fur jede Anwendung die passende Rigips®-Lésung

und Deckenbereich

W1-I Wa-|

maBig hoch

Wassereinwirkungsklassen nach DIN 18534 mit Anwendungsbeispielen und passenden Rigips Produkten im Wand-

Rigips Produkte

WO-I

gering

W3-I

sehr hoch

oS

Bereiche von Wandflachen tber
Waschbecken in Badern und Spiilbecken
in hduslichen Kiichen

Wandflachen lGber Badewannen
und von Duschen in Badern

Wandflachen von Duschen in
Sportstitten/Gewerbestatten

Flachen im Bereich von Umgangen von
Schwimmbecken; Fldchen von Duschen
und Duschanlagen in Sportstatten und
Gewerbestatten; Flachen in Gewerbe-
statten (gewerbliche Kiichen, Wéaschereien,
Brauereien etc.) mit Brauchwasser aus
intensiven Reinigungsverfahren

Rigips® Glasroc® X

Rigips Glasroc X ist nach DIN 18181 und
DIN 18534-1 fur den Einbau in WO-I
geeignet und zulassig. Sie bietet das
Plus an Sicherheit.

Rigips Glasroc X ist nach DIN 18181 und
DIN 18534-1 fur den Einbau in W1-I
geeignet und zulassig. Fur optimalen
Feuchteschutz ohne Kompromisse.

Zu finden auf Seite 18.

Rigips Glasroc X ist nach DIN 18534-1 fr

den Einbau in W2-| geeignet und zulassig.

Mit dem VHT-Zertifikat Nr. Z-655-21 ist
auch der herstellerseitige Eignungsnach-
weis erbracht. Zu finden auf Seite 18.

Ergadnzend zu den Angaben in

DIN 18534-1 wurde flr Rigips Glasroc X
auch der Eignungsnachweis fur die
Anwendung in W3-| erbracht.

Zu finden auf Seite 18.

Rigips® Bauplatte impragniert (RBI)

Die impragnierte Bauplatte ist nach

DIN 18181 und DIN 18534-1 fur den Ein-
bau in WO-I geeignet und zulassig. Sie
bietet ausreichenden Schutz zu geringen
Kosten. Zu finden auf Seite 12.

Die impragnierte Bauplatte ist nach
DIN 18181 und DIN 18534-1 flur den
Einbau in W1-I geeignet und zuléassig.

Gipsplatten sind nach DIN 18181 und
DIN 18534-1 fur den Einbau in W2-I nicht
geeignet und zulassig.

Gipsplatten sind nach DIN 18181 und
DIN 18534-1 fur den Einbau in W3-I
nicht geeignet und zulassig.

Metall-Unterkonstruktion

Standard
Z100 / C1V

Standard
Z100 / C1?

C3

C5

KurzUbersicht:
ee :Empfohlen

e :Geeignet
- :Nicht geeignet

10 | Rigips Lésungen fur Feucht- und Nassrdume

D Die Standardverzinkung Z100 entspricht mindestens der Schutzklasse C1

(DIN 18219:2024-09, Tabelle A.1)

2 Sofern keine korrosive Verunreinigung vorliegt
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Impragnierte Rigips® Platten

Flir gering bis maBig beanspruchte Feuchtraume

Impragnierte Rigips Platten bestehen aus einem im-
pragnierten Gipskern, der mit Karton ummantelt ist.
Dieser Karton ist an der bekannten grlnlichen Farbung
einfach zu erkennen. Die Platten weisen eine verzo-
gerte Wasseraufnahme auf, entsprechen dem Typ
GKBI nach DIN 18180 bzw. Typ H2 nach DIN EN 520
und kommen vorwiegend in Feuchtréumen von
Wohnbereichen und Raumen mit ahnlicher Bean-
spruchung zum Einsatz. Impragnierte Rigips Platten

sind nicht brennbar und entsprechen der Baustoff-
klasse A2-s1, dO nach DIN EN 13501-1. Neben der
impragnierten Rigips Bauplatte RBI ist auch eine
impragnierte Variante als Feuerschutzplatte RFI

vom Typ GKFI nach DIN 18180 bzw. Typ DF H2 nach
DIN EN 520 verfugbar. Impragnierte Rigips Bau-
und Feuerschutzplatten weisen die Ubliche Dicke
von 12,5 mm auf, sind aber auch in den Dicken 15 mm,
20 mm und 25 mm verflgbar.

Ubersicht impréagnierte Rigips® Platten

Rigips Plattentyp Breite | Lange | Dicke
inmm | inmm | inmm
Rigips Bauplatte RBI 12,5 1.250 | 2.000* 12,5
Rigips Feuerschutzplatte RFI 12,5 | 1.250 | 2.000* | 12,5
Rigips Feuerschutzplatte RFI 15 1.250 | 2.000* | 15,0
Rigips Die Dicke RFI 20 625 2.000* | 20,0
Rigips Die Dicke RFI 25 625 2.000* | 25,0
Rigips Die Leichte RBI 25 ggg 2(5)88* 25,0

*Mit gefaster Querkante
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Impragnierte Rigips® Platten

Imprdgnierte Rigips® Platten - ein bewdhrter Standard

GrUner Karton
zur Ummantelung
des Gipskerns

Impragnierter
Gipskern

Technische Kennwerte impragnierte Rigips® Platten®

Plattentyp

Gipsplatte kartonummantelt

Vorteile

« Flexibel und platzsparend

« Individuelle Raumgeometrie

G,
6,

%

(>

s

o

« Hohe Langlebigkeit der Konstruktionen

« Gute Okobilanz
« Angenehme Raumluftfeuchte

« Empfohlen vom IBR Rosenheim

« Besonders wirtschaftlich durch kurze Bauzeiten

« Lange Trocknungszeiten entfallen

Typ H2

DIN EN 520

Baustoffklasse

A2-s1, dO (B), nicht brennbar

DIN EN 13501-1

Lndsante I
VARIO

Zur Verspachtelung mit Rigips
VARIO impragniert Fugen-
spachtel mit und auch ohne
Bewehrungsstreifen geeignet.

Die ideale Losung fiir hausliche Feuchtraume

Ein schénes Bad ist flr die meisten Menschen der Inbe-
griff von Wohlbefinden und Entspannung. Es ist ein
Raum zum Abtauchen aus dem Alltag, in dem sie ihre
individuellen Wellnesstraume verwirklichen kénnen.

So viel Freiheit Sie bei der Gestaltung und beim Design
von Badern haben, so viel Wert sollten Sie auf die
sichere AusfUhrung der hduslichen Feuchtrdume
legen.

Mit impragnierten Rigips Platten beugen Sie moglichen
Schaden durch Feuchtigkeit vor. Denn mit diesem spe-
ziell fur Feuchtrdume entwickelten Produktprogramm
bauen Sie auf eine sichere Systemldsung mit auf-
einander abgestimmten Komponenten.

Ubrigens: Auch fiir Feuchtraumbereiche wie Kichen,

Gaste-WCs und Hauswirtschaftsraume eignen sich
impréagnierte Rigips Platten (Typ H2) ideal.

Impragnierte Rigips® Platten - die Systemkomponenten

Vs

Rigips VARIO Rigips Schnell-
impragniert bauschrauben
Fugenspachtel

Rigips Glasfaser-
bewehrungsstreifen

Kantenformen

Querkante SK -

Querkante SKF ) -

Nenndicke in mm 12,5 -
Abmessungen Breite in mm 1.250 -

Langen in mm 2.000%, 2.500 -

Flachenbezogene Masse in kg/m? >8,5 DIN EN 18180
Gewicht

Rohdichte in kg/m? > 680 DIN EN 520

Warmeleitfahigkeit Abei 20 °C

in W/(m-K) 0,25 DIN EN 520
Warme

Warmeausdehnungskoeffizient ca. 0.013-0.020 B

bei 60 °C rel. LF. in mm/(m-K) T ’

(Gesamt-) Wasseraufnahme nach <10 DIN EN 520

2 h Lagerung unter Wasser in Masse % - DIN EN 18180
Feuchte -

Langenanderung bei Anderung rel. LF. 0.015 B

um 30% bei 20 °Cin % ’

. . E-Modulin | N/mm? >2.800

Festigkeiten I N/mm? - 2.200 DIN EN 18180

LBeispiel: Rigips Bauplatte 12,5 impragniert
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*Mit gefaster Querkante

RigiProfil MultiTec
und Zubehore
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Rigips® Glasroc® X

Die Rigips® Glasroc® X mit innovativem Glasvlies -
hohe Feuchte- und Schimmelresistenz

Rigips Glasroc X ist eine spezielle vliesarmierte Gips- telt. Aufgrund dieser Eigenschaften Uberzeugt die
platte, die eine besondere Feuchtigkeits- und Schim- innovative Rigips Glasroc X als ausgesprochen sichere
melresistenz aufweist. Sie zeichnet sich durch ein Losung, die sich perfekt fir Anwendungen mit maBig
UV-Licht-bestandiges Glasvlies aus, welches den bis sehr hoher Feuchtigkeitsbeanspruchung eignet.

hydrophobierten Gipskern der Platte sicher umman-

Typ GM-FH1 gemaB

DIN EN 15283-1

p
0 Rigips Hinweis
Geprufte Sicherheit - Umfangreiche Tests an akkreditierten
Prifstellen, wie der VHT Darmstadt, belegen die Eignung von
Rigips Glasroc X bis in die Wassereinwirkungsklasse W3-I.

Weitere Details und Informationen finden Sie unter:
rigips.de/feuchteschutz
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Rigips® Glasroc® X

Rigips® Glasroc® X - das Vlies macht den Unterschied

Hoch feuchte- und

schimmelresistenter

Gipskern, mit Glasfasern

verstéarkt. Vorteile

« Langlebig und schimmelresistent

« Leistungsstark und sicher im System

« Nicht brennbar (Baustoffklasse A1)

« Variabel und wirtschaftlich einsetzbar
« Perfekter Untergrund fUr Farbe

Anorganische Ober- « Besonders einfache und schnelle
flache mit einem Gipsplatten typische Montage
besonders UV-Licht-
bestandigen Glasvlies
far sehr hohe Schimmel-
resistenz. « IBR-zertifiziert
Optimale Oberflache zur

Aufnahme verschiedener

innen & Farbanstriche.
auBen

« Einfach zu transportieren und zu
verschrauben

Technische Kennwerte Rigips® Glasroc® X

Flexibel, vielseitig, sicher

Ein wasserdichtes Nassraumkonzept

Dank hervorragender Verarbeitungseigenschaften,
wie das einfache Ritzen und Brechen, kdnnen Trocken-
baukonstruktionen mit der Rigips Glasroc X binnen
kurzer Zeit wirtschaftlich erstellt werden. Und das
alles in gewohnt hochwertiger Rigips Qualitat.

Rigips Glasroc X ist als normkonformes Produkt
CE-gekennzeichnet und ein Baustoff der Klasse Al
nach DIN EN 13501-1. Die Verarbeitung erfolgt geméan
Rigips Verarbeitungsrichtlinie im System mit den
dazugehoérigen Systemkomponenten (siehe unten).

Rigips® Glasroc® X - die Systemkomponenten

Rigips Glasroc X entspricht dem Typ GM-FH1 nach
DIN EN 15283-1 und wurde speziell fur die Anwen-
dung in Feucht- und Nassraumbereichen mit maRiger
bis sehr hoher Beanspruchung weiterentwickelt.

p
0 Rigips Hinweis
Detaillierte Informationen zu den Anwendungs-

bereichen von Rigips Glasroc X finden Sie auf
Seite 22.

p
- _ ) Fiir mehr Sicherheit und lange Lebensdauer
- Mit Profilen und Zubehoren der Kategorien C3-hoch und
Plattentyp Gipsplatte mit Vliesarmierung Typ GM-FH1 DIN EN 15283-1 C5-hoch ermdéglicht RIGIPS eine leistungsorientierte und
Baustoffkl AL michtb b DIN EN 13501-1 zielgerichtete Anwendung in den verschiedenen Bereichen mit
austofikiasse » ieht brennbar ) hoher Sicherheit und langer Lebensdauer der Gesamtkonstruktion.
. Die Verspachtelung mit B
Langskante AK :| Rigips VARIO H Fugen-
Kantenformen ‘rjnr;f'Fzsizzegfa‘;?;’:;fggfo'gt Rigips VARIO H Rigips GOLD Schnell- Rigips TITAN Schnell-
Querkante SKF wehrungsstreifen. - Fugen- und bauschrauben bauschrauben
Flachenspachtel Kategorie C3 Kategorie C5
Nenndicke in mm 12,5 -
Abmessungen Breite in mm 1.250 -
La&nge in mm 2.000 - o o ) ]
Rigips Glasfaser- Rigips korrosionsgeschltzte Profile
cewicht Flachenbezogene Masse in kg/m >10,0 DIN EN 15283-1 bewehrungsstreifen und Zubehdre in den Klassen
Rohdichte in kg/m? >800 DIN EN 15283-1 C3 (weiB) bis
C5 (blau).
Waérmeleitfahigkeit A bei 20 °C in W/(m-K) 0,25 DIN EN ISO 10456
Spezifische Warmekapazitat c 0.96 ~
Warme bei 20 °C in kJ/(kg-K) ’
Waéarmeausdehnungskoeffizient
bei 60°C rel. LF. in mm/(m-K) ca. 0,013-0,020
Wasseraufnahmefahigkeit in [Masse %] H1<5 DIN EN 15283-1
Feuchte Langenanderung bei Anderung rel. LF. 0.015 B
um 30% bei 20 °Cin [%] ’ \ J
s E-Modulin I N/mm? >2.200
Festigkeiten I N/mm? > 2.800 DIN EN 15283-1
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Rigips® Glasroc® X

Sicherheit mit System - in allen Klassen erste Klasse

Rigips Glasroc X kann aufgrund ihrer besonderen
Eigenschaften in einer Vielzahl von Konstruktionen
in Feucht- und Nassbereichen eingesetzt werden.
Den Schwerpunkt bilden Raume mit mafiig bis hoher
Beanspruchung. In RGumen mit hoher Beanspru-

macht.

chung eignet sich Rigips Glasroc X zudem als erst-

klassige Alternative zu zementbasierten Platten. Hier
liegen die Vorteile in der einfachen Montage und dem
leichten Plattengewicht, was sich insbesondere bei
der Verarbeitung Uber Kopf positiv bemerkbar

Anwendungsbereiche fiir Rigips® Glasroc® X in Feucht- und Nassrdumen

Wassereinwirkung

Wasserein-
wirkungsklasse

Anwendungs-
beispiel

Rigips® Glasroc® X Anwendungen

Wandflachen in RGumen
mit geringer Beanspruchung

Bereiche von
Wandflachen tber
Waschbecken in

Wandsysteme mit Rigips Glasroc X;
Abdichtung nicht erforderlich, wahlweise mit
keramischen Belagen oder Flachenspachtelung
ausfuhrbar

Wo-l Badern und Spul
o Decken m it Rigi | X;
Deckenflachen in Raumen becken in hauslichen imecRee eslgasltlemiteerirr]wler llz?éli?:;fnzs?cchtelun
mit geringer Beanspruchung Kichen und Aistrich P 9
Wandsysteme mit Rigips Glasroc X;
Wandflachen in R&umen Abdichtung empfohlen, wahlweise mit kerami-
mit maBiger Beansoruchun B B schen Belagen oder Flachenspachtelung aus-
9 P 9 Wandflachen Uber fUhrbar, bei einer Flachenspachtelung ist ein
Wi1-l Badewannen wasserabweisender Anstrich erforderlich
und von Duschen
- - in Badern Deckensysteme mit Rigips Glasroc X;
a?:llfénl::acer:zne:nfariﬁzn im Regelfall mit einer Flachenspachtelung und
9 P 9 wasserabweisendem Anstrich
. . . Wandsysteme mit Rigips Glasroc X;
Wandflachen in RGumen
) I Y W2-| . mit keramischen Beldgen und einer entsprechen-
mit hoher Beanspruchung Wandflachen den Abdichtung
von Duschen in
Sportstatten/Gewer- Deck ¢ it Rigins Gl X
u . - eckensysteme mit Rigips Glasroc X;
Deckenflach R bestatten
m(i%tchi:echeinnlsn rua:hmuin W2-| im Regelfall mit einer Flachenspachtelung und
P 9 wasserabweisendem Anstrich
dfisch Flachen im Bereich
\rfn\/iatr;ehfchoehnelt'nBezljw?err; von Umgéangen von | wandsysteme mit Rigips Glasroc X;
h der W. P int W3- Schwimmbecken, mit keramischen Beldgen und einer entsprechen-
chung oder Wasser aus inten- Flachen von Duschen| den Abdichtung
siven Reinigungsverfahren und Duschanlagen
in Sportstatten und
Deckenflachen in Raumen ?ewertzj.stitten Deckensysteme mit Rigips Glasroc X;
i _ gewerbliche ;
mit sehr hoher Beanspru W3- im Regelfall mit einer Flachenspachtelung, eine

chung oder Wasser aus inten-
siven Reinigungsverfahren

Klchen, Wasche-
reien, Brauereien
etc.)

Abdichtung wird empfohlen
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Referenzobjekt Seilbahn Zugspitze

Rigips® Glasroc® X - Premiere auf héchstem Niveau

Gleich bei ihrem ersten Einsatz im Bauprojekt
,Seilbahn Zugspitze” erstirmte die Rigips Glasroc X
den Trockenbaugipfel. Sdmtliche Sanitar- und WC-
Raume auf dem hoéchsten Berg Deutschlands wur-
den, im Rahmen umfassender Umbau- und Erweite-
rungsmafBnahmen, mit dem Rigips Ausbausystem
fUr Feuchtradume ausgestattet. In schwindelerregen-
der Hohe auf 2.962 Metern erwies es sich fr das
Trockenbauteam als groRRer Vorteil, dass sich die
Rigips Glasroc X exakt zuschneiden und einfach
verarbeiten lasst - Leichtbau im wahrsten Sinne des
Wortes. Auf einer Unterkonstruktion aus RigiProfil
MultiTec CW 75-Profilen und einer 60 mm starken
Mineralwolleddmmung erfolgte eine zweilagige Be-
plankung mit der 12,5 mm starken Rigips Glasroc X.
Womit die Wande der stillen Zugspitz-Ortchen dem
groBen Andrang der Besucher aus dem In- und Aus-
land gewachsen sind.

Referenzobjekt ,,Seilbahn Zugspitze*

Bauherr: Bayerische Zugspitzbahn
Bergbahn AG, Garmisch-
Partenkirchen

Ort: Zugspitze

AusfUhrung: Akustik-, Stuck- und Trockenbau
Sommer GmbH, Kirchdorf am
Inn

Planer/Architekt: ARGE BauCon - Hasenauer -
AlIS: BauCon ZT GmbH,
Hasenauer Architekten ZT
GmbH, AIS Bau- & Projekt-
management GmbH
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Referenzobjekt Haus am Hang

Rigips Glasroc X - zuverlassiger Feuchteschutz
innen und auf3en

Rigips Glasroc X ist so feuchte- und schimmelresistent,
dass sich mit ihr sogar leistungsstarke AuBenkonstruk-
tion realisieren lassen. So profitierte etwa ein neu errich-
tetes dreigeschossiges KfW-55-Haus im sachsischen
Plauen von den Vorteilen der einzigartigen Spezial-
platte. Das im Alpenlandischen Stil gebaute Chalet
besticht insbesondere durch die Liebe zum Baustoff
Holz: Nur das Kellergeschoss wurde massiv ausgefluhrt,
darlber hinaus gibt ausschlie3lich Holz ,,den Ton an®.
Die tragenden AuBenwande aus Brettsperrholz erhiel-
ten eine vorgehéangte, hinterltftete Fassade. Zum
Schutz der AuBenwand im Erdgeschoss und der innen-
liegenden Loggia kam einlagig die vliesarmierte Rigips
Glasroc X zum Einsatz. Es folgten die Verlegung von
Armierungsgewebe sowie der Auftrag von Scheiben-
putz und Silikonharzfarbe. Das fUr den Bau gewahlte
groBBe Format der Rigips Glasroc X sowie ihr geringes
Gewicht trugen in Plauen deutlich zu einem schnellen
und sicheren Baufortschritt bei.

( N
Referenzobjekt ,,Haus am Hang*
Bauherr: Privat
Ort: Plauen
AusfUhrung
Holzbau: Zimmerei Wolf in Mylau
\ J
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Technische Details

Schallschutz

Rigips® Bauplatte impragniert RBI

Rigips® Glasroc® X

Be- Unter- Bauteil- Mineralwolle, z. B. Schall- \ELCE

plankung | konstruktion dicke Isover Akustic TF dimmmaB R, | gewicht?

in mm in mm in mm (Twin); Dicke in mm indB in kg/m?
: CW50/0,6 75 40 44 21
o e T o % 22
J CW100/0,6 125 80 49 22
] 2x12,5 CW50/0,6 100 40 54 41
Einfach- je Seite CW75/0,6 125 60 55 41
standerwand CW100/0,6 150 80 58 42
2x12,5 2 x CW50/0,6 155 2 x40 62 43
Doppel- je Seite 2x CW75/0,6 205 2% 60 632 43
sténderwand 2 x CW100/0,6 255 2x80 65 a4

DWandgewicht ohne Dammstoff ?Wert interpoliert

Rigips® Feuerschutzplatte impragniert RFI

Be- Unter- Bauteil- Mineralwolle, z. B. Schall- Wand-
plankung | konstruktion dicke Isover Akustic TF démmmaB R | gewicht®
in mm in mm in mm (Twin); Dicke in mm in dB in kg/m?2
. CW50/0,6 75 40 45 23
A L =V D R o i -
J CW100/0,6 125 80 51 23
. CW50/0,6 100 40 56 43
e el S35 Chrsos | o 5 i
) CW100/0,6 150 80 59 44
2 x CW50/0,6 155 2 x40 662 45
D I- 2x12,
st;':::rwan g 'exSeit j 2 x CW75/0,6 205 2% 60 69 46
) 2 x CW100/0,6 255 2% 80 71 46
ohne 32
Schacht- 2x125 1 c\W100/0,6 125 40 37 23
wand raumseitig 80 39

DWandgewicht ohne Dammstoff ?Wert interpoliert

P
0 Rigips Hinweis
Geprift im System mit RigiProfil MultiTec und Rigips
Anschlussdichtung Filz. Bei Verwendung von korrosi-

onsgeschutzten Profilen ist die Schalldammung der
Trennwande mindestens gleichwertig!
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Rigips Be- Unter- Bauteil- Mineralwolle, z. B. Schall- Wand-
Glasroc X | plankung | konstruktion dicke Isover Akustic TF dimmmaB R, | gewicht?
in mm in mm in mm (Twin); Dicke in mm indB in kg/m?2
_ 1x12,5 CW50/0,6 75 40 459 23
Einfach- je Seite CW?75/0,6 100 60 47 24
sténderwand CW100/0,6 125 80 50 24
_ 2x12,5 CW50/0,6 100 40 559 45
Elnfach- je Seite CW75/0,6 125 60 57 45
sténderwand CW100/0,6 150 80 60 46
] 2x12,5 2 x CW50/0,6 155 2% 40 639 47
Installations- | o gejte 2 x CW75/0,6 205 2% 60 639 47
wand 2 x CW100/0,6 255 2x80 639 48
2x12,5 CW50/0,6 1 75 ohne 322 23
Schacht- raumseitig | CW50/0,6 1 75 40 372 23
wand CW100/0,6 1 125 80 392 24

YWandgewicht ohne Dammstoff ?In Anlehnung an System mit RFI ®In Anlehnung an das Rigips System IW 22 RH (Installationswand mit
2 x 12,5 mm Rigips Bauplatte) ®interpoliert
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Technische Details

Brandschutz
Rigips® Bauplatte impragniert RBI Rigips® Glasroc® X
Be- Unter- Bauteil- | Mineralwolle, | Feuer- Gewicht? | Maximale Rigips Be- Unter- Bauteil- | Mineralwolle, | Feuer- Gewicht? | Maximale
plankung | konstruktion | dicke Dicke in mm/ | wider- in Glasroc X plankung | konstruktion | dicke Dicke in mm/ | wider- in Wandhéhen?
in mm in mm inmm | Rohdichte stands- | kg/m? in mm in mm inmm | Rohdichte stands- | kg/m?
kg/m? klasse kg/m3 klasse
. CW50/0,6 100 . 41 4,00 m 4,00 m CWSO/O 6 75 23 3.15m® 3.15m®
Einfach 2X125 | c\75/06 125 | Ment F 30-A 41 505m | 505m Einfach- 1x125 | Coe0e 100 | nicht F30A oa | aoom | a00m
standerwand je Seite erforderlich stianderwand ‘e Seit , rforderlich , ,
CW100/0,6 150 42 7,15m? | 7,15m jeserte CW100/0,6 125 erforaeriic 24 510m 510m
2 x CW50/0,6 155 . 44 4,00 m 4,00 m CW50/0,6 100 45 400 m 400 m
D?ppel 2 5 12’5 2 x CW75/0,6 205 nicht . F 30-A 43 5,00 m 5,50 m Einfach- 2x12,5 CW75/0 6 125 nicht F 90-A 45 500 505
stdnderwand je Seite erforderlich stinderwand ie Seit ; rforderlich ,oum ,Vom
2 x CW100/0,6 255 44 5,00 m 6,00 m je seite CWlOO/O 6 150 erroraeriic 46 7.15 m® 7.15m
DWandgewicht ohne Dammstoff ?Achsabstand 625 mm, bei geringeren Abstanden gréBere Hohen moglich. 2 x CW50/0,6 155 47 4.00 m 4.00 m
» Bei Wandhéhen > 5 m mit 80%iger Hohlraumdammung aus Mineralwolle Schmelzpunkt 1.000 °C, Rohdichte > 28 kg/m?, Installations- 2x12,5 ’ nicht ’ ’
_B. Isover Protect BSP 30. 5 . ) 2x CW75/0,6 205 ) F 90-A 47 5,00m 550m
z wand je Seite erforderlich
2 x CW100/0,6 255 48 5,00m 6,00 m
Rigips® Feuerschutzplatte impragniert RFI CW50/0,6 ][ 75 23 2,95m3 | 2,95m®
Schacht- 2x12,5 nicht
wand raumseitig CW75/0,610 100 erforderlich F30-A 24 4,00m 4,00m
Be- Unter- Bauteil- | Mineralwolle, | Feuer- Gewicht? | Maximale CW100/0,61C 125 24 450m | 4,50 m
plankung | konstruktion | dicke Dicke in mm/ | wider- in Wandhoéhen?
in mm in mm inmm | Rohdichte stands- | kg/m? . Decke, Brand- nicht
kg/m3 Kkl mit ohne beanspruch- 2x12,5 CD 60/27 - . F 30-A 24 - -
g/m asse erforderlich
Brand- | Brand- ung von unten
schutz | schutz
DWandgewicht ohne Ddmmstoff/Deckengewicht ohne Zusatzlast. 2Achsabstand 625 mm, bei geringeren Abstanden gréBere Hohen moglich.
Einfach- CW50/0,6 75 ) 23 3,15m®| 3,15 m® ®Nur fur Einbaubereich 1. ¥Bei Wandh&éhen > 5 m mit 80%iger Hohlraumdammung aus Mineralwolle Schmelzpunkt 1.000 °C,
stinderwand 1x12,5 CW75/0.6 100 nicht F 30-A 23 400m | 400m Rohdichte = 28 kg/m?, z. B. Isover Protect BSP 30. ®Mit verbundenem Standerwerk
Je Seite CW100/0,6 105 | erforderlich 23 510m | 510m
Einfach- Dx 125 CW50/0,6 100 | Lo 43 4,00m | 4,00m
sténderwand | “° ~* CW75/0,6 125 ‘ _ F 90-A a4 500m | 505m
Je Seite CW100/0,6 150 | erforderlich 44 7,15m® | 7,15 m®
Doppel- 2x125 2 x CW50/0,6 155 nicht 45 4,00m | 4,00m
sténderwand o Seite 2 x CW75/0,6 205 | o erlich F 90-A 46 550m | 550m
! 2 x CW100/0,6 255 46 6,00m | 6,00m
Schachtwand CW50/0,6 75 . 22 2,95m® | 2,95m?
2x12,5 nicht
raumseiti CW75/0,6 100 erforderlich F 30-A 22 4,00m | 4,00m
9 | cw100/0,6 125 23 450 m | 4,50 m

Decke, Brand-

beanspru- nicht
chung 2x12,5 CD 60/27 - erforderlich F 30-A 23 - -

von unten

Decke, Brand- 40 mm/40 kg/mé,

beanspru-

chung von 2%12,5 CD 60/27 - Baustoffklasse A, | 25 o 25 - -
oben und/ z. B. Isover

oder unten Protect BSP 40

DWandgewicht ohne Ddmmstoff/Deckengewicht ohne Zusatzlast. 2Achsabstand 625 mm, bei geringeren Abstédnden gréBere Hohen méglich.
HNur fur Einbaubereich 1. ¥ Bei Wandhohen > 5 m mit 80%iger Hohlraumdammung aus Mineralwolle Schmelzpunkt 1.000 °C,
Rohdichte > 28 kg/m?3, z. B. Isover Protect BSP 30.
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Rigips® korrosionsgeschutzte Profile und Zubehére

Jeder Anforderung gerecht werden

Vorteile

« Hohe Sicherheit und lange Lebensdauer der
Systemkomponenten

« Nonius Sicherungsklammern aus Edelstahl
vermeiden Beschadigungen bei Montage des
Nonius Systems

« Einfache Farbcodierung der Produkte erlaubt

eindeutige Zuordnung zur Korrosionsbestandigkeit

« Verwendung in Bereichen mit hoher Korrosions-
belastung, auch in Sonderanwendungen wie
Thermen und Solebadern

Anwendung der korrosionsgeschiitzten Profile und Zubehdre im Rigips® System:
(in Anlehnung an IGG Merkblatt 10, Tabelle 1)

Korrosionsschutz-

Maximal zuldssige

korrosionsgeschiitzte Profiltypen und Zubehodre

klasse nach Anwendung im von RIGIPS
DIN EN ISO 12944 Innenbereich
Rigips C- Rigips C- Rigips U- Rigips
und U-Wand- und U-Decken- | Aussteifungs- Zubehore
profile profile profile
C3-hoch
240-h-Kondenswasser- Produktionsraume mit
Klimaprtfung nach hoher Feuchte und
DIN EN ISO 6270-2 etwas Luftverunreini-
gung, z. B. Atjlagen c3/c4 c3/c4
480-h-Salzsprihnebel- zur Lebensmittelher-
prifung (neutral) nach stellung, Waschereien,
1SO 9227 Brauereien, Molkereien
und Tiefgaragen
C4-hoch
480-h-Kondenswasser-
Klimaprifung nach
DIN EN ISO 6270-2 Chemieanlagen,
Schwimmbader, c3/ca c3/ca C3 bis C5
720-h-Salzspruhnebel- Bootsschuppen Uber
prifung (neutral) nach Meerwasser
ISO 9227

C5-hoch

720-h-Kondenswasser-
Klimaprtfung nach
DIN EN ISO 6270-2

1.440-h-Salzsprihnebel-
priafung (neutral) nach
ISO 9227

Gebaude mit nahezu
standiger Kondensati-
on und starker korrosi-
ver Verunreinigung
Schwimmbader,
Duschbereiche bis hin
zu Sole- und Thermal-
badern

C3 bis C5
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Rigips® korrosionsgeschitzte Profile und Zubehore

Korrosionsschutz in Feucht- und Nassraumen

Bei der Erstellung von Trockenbaukonstruktionen in
Feucht- und Nassrdumen ist nicht nur auf geeignete
Plattenmaterialien zu achten, sondern die Wahl der
weiteren Systemkomponenten mit besonderer
Sorgfalt vorzunehmen.

Im Inneren von Gebauden kédnnen Unterkonstruktio-
nen aus Standardprofilen und -zubehdren mit einer
Oberflachenbeschichtung Z100 (7 um) verwendet
werden, solange die relative Luftfeuchte in der
Regel unter 60 % bleibt, keine Kondensation auftritt
und keine Sonderbelastung einwirkt.

p
0 Rigips Hinweis

Definition ,,Korrosion“ nach ISO 8044/

DIN 50900-1:

Korrosion beschreibt die Reaktion eines metalli-
schen Werkstoffs mit seiner Umgebung, die eine
messbare Veranderung des Werkstoffs bewirkt
und zu einer Beeintrachtigung der Funktion
eines metallischen Bauteils oder eines ganzen
Systems fUhren kann. In den meisten Fallen ist
diese Reaktion elektrochemischer Natur, in
einigen Fallen kann sie jedoch auch chemischer
oder metallphysikalischer Natur sein. Es gibt eine
Vielzahl verschiedener Korrosionsarten (z. B.
Kontakt-, Flachen-, Spalt- und Spannungsriss-
korrosion).

In Feucht- und Nassrdumen werden die vorgenannten
Bedingungen oftmals nicht eingehalten. Aus diesem
Grunde sollten Profile und Zubehére mit héherwerti-
gen Korrosionsschutzbeschichtungen zur Anwen-
dung kommen.

Ein erhdhter Korrosionsschutz der Profile und Zube-
hére ist aufgrund der Umgebungsbedingungen zum
Beispiel in Schwimmbadern und anderen RAumen mit
hoher Luftfeuchtigkeit und ggf. korrosiven Verunreini-
gungen zwingend zu berlcksichtigen, um dauerhaft
sichere und langlebige Konstruktionen zu erstellen.

Atmospharische Korrosivitat, Zinkabtrag nach
EN ISO 9224:2012

Zinkbeschichtung 10
Standardprofile
nach DIN 18182-1

B

Zinkabtrag in
einem Jahr

0,1
==

2,1

Bl Normaler
Innenraum

AuBendecke
B schwimmbad
I solebad



Rigips® korrosionsgeschitzte Profile und Zubehore

Korrosionsfaktoren richtig einschatzen

Wichtige Korrosionsfaktoren

Die Korrosion der Unterkonstruktion wird wesentlich
durch die Umgebung beeinflusst und hangt von
folgenden Faktoren ab:

» Temperatur und Sauerstoffgehalt
* Relative Luftfeuchtigkeit
» Korrosiven Verunreinigungen

Korrosive Verunreinigungen (z. B. Salze und Chloride)
sind hierbei gesondert zu berlcksichtigen, da diese
Stoffe den Korrosionsprozess beschleunigen. Der
Korrosionswiderstand eines Bauteils kann sehr wir-
kungsvoll durch Beschichtungen erreicht werden.
Hierbei wird die Korrosionsreaktion unterbunden,
was im Wesentlichen auf der Trennung der zu schit-
zenden Oberflache von dem korrosiven Medium
basiert.

Normative Vorgaben

Mindestanforderungen an den Korrosionsschutz

von Profilen und Zubehéren werden in DIN 18168-1
,Gipsplatten-Deckenbekleidungen und Unterdecken
Teil 1: Anforderungen an die Ausfihrung” getroffen.
Weitere Angaben finden sich in Tabelle 7 der

DIN EN 13964 ,Unterdecken - Anforderungen und
Prufverfahren”. Beide Normen nehmen allerdings nur
Bezug auf die Ausfihrung von Deckenkonstruktionen.
Vergleichbare Normenwerke flr Trockenbauwande
sind derzeit nicht verflgbar. Aus diesem Grund wird
DIN 55634 in Verbindung mit DIN EN 12944 als allge-
meines Regelwerk flr die Beschreibung von Korrosi-
onsbelastungen und Korrosionsbestandigkeiten von
Trockenbauprofilen und -zubehbren verwendet.
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Korrosivitatskategorien

DIN 55634 regelt die Zuordnung von Korrosions-
schutzsystemen zu den folgenden atmosphéarischen
Korrosivitatskategorien in Abhéngigkeit von der
Schutzdauer:

¢ Clunbedeutend
* C2 gering
« C3 méaBig

¢ C4 stark
¢ C5 sehr stark
« CX extrem

Die Auswahl der maBgeblichen Korrosivitatskatego-
rie und Schutzdauer erfolgt objektbezogen in Abhan-
gigkeit von den vorliegenden Rahmenbedingungen
und ist durch den Planer vorzugeben. In Anlehnung
an die planerische Vorgabe erfolgt die Auswahl der
jeweiligen Rigips Profile und Zubehodre mit erhdhtem
Korrosionsschutz.

So ist beispielsweise die Korrosionsbelastung im
Inneren von Gebauden ,,unbedeutend”, solange die
relative Luftfeuchte in der Regel unter 60 % bleibt,
keine Kondensation auftritt und keine Sonderbelas-
tung einwirkt. In diesem Fall darf eine Zuordnung zur
Korrosivitatskategorie C1 vorgenommen werden.

Korrosivitatsklassen durch atmospharische Umgebungsbedingungen nach DIN EN ISO 12944-2:

Korrosivitatskategorie

bzw. Korrosions-
belastung nach
DIN EN ISO 12944-2

Schutzdauer

Beispiele fiir Umgebungen innen (nur zur Information)

Beheizte Geb&dude mit neutraler Atmosphare,
z.B. Blros, Verkaufsraume, Schulen, Hotels

Unbeheizte Gebaude, in denen Kondensation auftreten kann,
z.B. Lagerhallen, Sporthallen

Produktionsrdume mit hoher Luftfeuchte und gewisser
Luftverunreinigung, z. B. Lebensmittelverarbeitungsanlagen,
Waschereien, Brauereien, Molkereien

Chemieanlagen, Schwimmbaéader, klistennahe
Werften und Bootshafen

Gebé&ude oder Bereiche mit nahezu standiger Kondensation
und starker Verunreinigung

c1 niedrig
unbedeutend mittel
c2 niedrig
gering mittel
c3 niedrig
maBig mittel
ca niedrig
stark mittel
cs5 niedrig
sehr stark mittel
X niedrig
extrem mittel

Industriebereiche mit extremer Luftfeuchte und
aggressiver Atmosphare

Erganzende Angabe zur Schutzdauer:

| = (low) niedrig

m = (medium) mittel

Vs

bis zu 7 Jahre

7 bis 15 Jahre

P
0 Rigips Hinweis
Die Schutzdauer ist keine Gewahrleistungszeit,

sondern ein Zeitintervall fUr Revision und
Uberarbeitung.
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Weitere technische Hinweise

Abdichtung

Abdichtungen sind in maBRig und hoch belasteten
Feucht- und Nassraumen als fester Bestandyteil ein-
zuplanen und kénnen als Verbundabdichtung durch
flUssig zu verarbeitende Dichtstoffe, Platten oder
Bahnen auf dem Untergrund aufgebracht werden.
Zu den flUssig zu verarbeitenden Dichtstoffen ge-
héren Kunststoffdispersionen (FlUssigfolie), Zement-
Kunststoff-Kombinationen (Dichtschlamme) und
Reaktionsharze. Die verschiedenen Abdichtungs-
stoffe weisen eine unterschiedliche Schichtstarke
auf und eignen sich je nach Art unterschiedlich gut
far Boden- und Wandflachen. Fur Trockenbauwéande
haben sich Kunststoffdispersionen als besonders
geeignet erwiesen, welche durch Abdichtbéander
und entsprechende Formteile erganzt werden.

Allgemein weisen Trockenbaukonstruktionen auf-
grund ihrer Ebenheit einen besonders guten Unter-
grund fur Verbundabdichtungen auf. Gipsbaustoffe
wie impragnierte Rigips Platten und Rigips Glasroc X
sind in der Lage, Feuchtigkeitsspitzen durch erhdhte
Luftfeuchtebeanspruchung, wie sie beispielsweise
beim Duschen entstehen, aufzunehmen und abzu-
bauen. Die Forméanderungen infolge hygrischer Be-
anspruchung sind gering. Bei andauernder Durch-
feuchtung des Werkstoffs tritt eine Reduzierung der
Festigkeit auf, welche durch eine funktionierende
Abdichtung sicher vermieden werden kann.

Gepriifte Abdichtungsempfehlungen

In Kombination mit einer funktionstlichtigen Abdich-
tung kann die Rigips Glasroc X ohne Bedenken in
Bereichen mit hoher bis sehr hoher Wassereinwir-
kung (W2-1 und W3-1), eingesetzt werden. Der ein-
wandfreie Verbund von Abdichtungssystemen auf
der Rigips Glasroc X wurde von mehreren namhaften
Bauchemie-Herstellern anwendungstechnisch
geprift und bestatigt.

#rigips

Abdichtungsflachen am Beispiel eines hauslichen

Bads mit einem Duschbereich

1. Nicht spritzwasserbeanspruchter Wandbereich

2. Spritzwasserbeanspruchter Wandbereich

3. Wasserbeanspruchter Bodenbereich

4. Abdichtung im Sockelbereich 150 mm

5. Fihrung der Abdichtung 300 mm oberhalb der
Wasseraustrittséffnung

Richtlinien und Merkblatter

Gesonderte Hinweise zum Thema Abdichtungen
kénnen der DIN 18534-1 Planungs- und Ausflh-
rungsgrundsatze von Abdichtungen in Innenrdumen
entnommen werden.

Wandflachen ohne Spritzwasserbeanspruchung
mussen in der Regel nicht abgedichtet werden.

Bei Beanspruchungsklassen W2-l und W3-l ist die
Flachenabdichtung auch unter und hinter Einbau-
teilen (z. B. Dusch- und Badewannen) erforderlich
und vom Planer gewerkUlbergreifend vorzusehen
oder die Abdichtung durch andere geeignete MaR-
nahmen (z. B. Dichtbander fir den Wannenan-
schluss) sicherzustellen.

Srigips Aweber
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Fiir die Abdichtung von Wandflachen empfiehit Saint-Gobain Weber GmbH folgende Produkte:

war K

weber.prim 801

i .pri 1 pri 1
Grundieren weber.prim 80 weber.prim 80 weber.prim 807°
weber.tec 824
Abdichten weber.tec 822 weber.tec 822 weber.tec 8275

weber.xerm 844 weber.xerm 844

weber.xerm 844
weber.xerm 848*
weber.xerm 852
weber.xerm 861

weber.xerm 844
weber.xerm 852
Verkleben weber.xerm 852
weber.xerm 861

weber.xerm 861

weber.fug 873
weber.fug 875 BC
weber.fug 878*
weber.xerm 848*

Verfugen weber.fug 875 BC weber.fug 875 BC

*Mit zusatzlich chemischer Einwirkung.

4 \
0 Rigips Information
Wir empfehlen besonders die gepriften Produkte der Saint-Gobain Weber GmbH:

Fliissigdichtfolie sich zur Herstellung einer Verbundabdichtung
weber.tec 822 ist eine 1-komp., unter keramischen Beldgen bei Wassereinwirkungs-
flexible FlUssigdichtfolie zur naht- klassen W1-1, W2-lund W3-l im Innen- und AuBen-
und fugenlosen Abdichtung unter  bereich und bietet hdchste Sicherheit gegen
Fliesen und Plattenbeldgen fur Feuchteschaden bei Konstruktionsaufbauten mit

Feucht- und Nassraumbereiche im Innenbereich. hoher Wasserbelastung.

Sie schutzt feuchtigkeitsempfindliche Untergrinde

vor Durchfeuchtung und ist bestens geeignet zur Flexible Reaktionsharzabdichtung
Abdichtung von Wand- und Bodenflachen in weber.tec 827/827 S ist eine 2-Komp.

Badern ohne Bodenablauf, in Duschen und ande- Epoxidharz Verbundabdichtung unter
ren feuchtigkeitsbeanspruchten Radumen. Fliesenbeldgen, insbesondere flr den
Bau oder fur die Sanierung von Schwimme-

Fliesenkleber und hochflexible becken, Sole- und Thermalbadern, Grof3-
Reaktivabdichtung in einem kUchen, Feucht- und Nassrdumen sowie in
weber.xerm 844 ist ein hochflexibles, Laborrdumen.
schnell- und reaktivabbindendes, Die rissUberbrickende Epoxidharzabdichtung ist
2-komp. System aus Fliesenkleber gemanl DIN 18534 in den Wassereinwirkungsklassen
und Abdichtung, das im ausgehéarte-  WO-I bis W3-I mit zusatzlich chemischer Einwirkung

ten Zustand wasserdicht ist. weber.xerm 844 eignet  einsetzbar.

Zur Abdichtung gehdéren auch Randanschllisse und Bewegungsfugen. Bei Durchdringungen sind Manschet-
ten und Formteile zu benutzen. Die entsprechenden Verarbeitungsrichtlinien der Saint-Gobain Weber GmbH
sind zu beachten.
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Weitere technische Hinweise

Oberflachenverspachtelung

Auch in Feucht- und Nassraumen werden hohe Anfor-
derungen an die Oberflache im Wand- und Deckenbe-
reich gestellt. Daher bietet RIGIPS fUr jeden Einsatz-
zweck eine passende Systemspachtelmasse an, um den
Anforderungen an eine perfekte Oberflache gerecht
zu werden.

Impragnierte Rigips® Platten -

Rigips® VARIO® impréagniert

Bei der Pulverspachtelmasse Rigips VARIO imprag-
niert handelt es sich um ein grines, in der Impréag-
nierung angepasstes und hoch kunststoffvergltetes
Material (Gips) gemafi DIN EN 13963/Typ 4B. Zur
Erzielung einer gleichméaBig

wasserabweisenden Oberflache

(nach DIN EN 520 und DIN EN

13963) empfehlen wir bei der Ver-

wendung von impragnierten Rigips

Platten den Fugenspachtel Rigips

VARIO impréagniert. Die Verarbei-

tung erfolgt analog zur Verarbei-

tung des VARIO Fugenspachtels.

Rigips® Glasroc® X - Rigips® VARIO®H

Fugen- und Flachenspachtel

Bei der Pulverspachtelmasse VARIO H Fugen- und
Flachenspachtel handelt es sich um ein wasserabwei-
sendes und hoch kunststoffvergltetes Material (Gips)
gemanB DIN EN 13963/Typ 4B, mit dem sich perfekte
Oberflachen im Wand- und Deckenbereich im System
mit Rigips Glasroc X erstellen lassen. Die Verarbei-
tung erfolgt im Fugenbereich mit dem Rigips Glas-
faserbewehrungsstreifen. Mit Rigips VARIO H Fugen-
und Flachenspachtel empfehlen wir die Herstellung
einer Q 3-Oberflache auf Rigips Glasroc X, welche
neben der Standardverspachtelung das breite Aus-
spachteln der Fugen und das Abziehen (Porenver-
schluss) der restlichen Oberflache beinhaltet. Bei
Verwendung eines wasser abweisen-

den Farbanstrichs muss dieser den

Anforderungen des Feucht- bzw.

Nassraums gerecht werden. Beachten

Sie ferner die Vorgaben der Rigips-
Verarbeitungsrichtlinie und die Emp-

fehlungen des Farbherstellers.

#rigips

0 Rigips Hinweis

Weitere Hinweise zum Thema Oberflache finden Sie
in der Broschure , Rigips Spachtel-Praxis” oder unter
rigips.de/downloads.

Beschichtungssysteme

Das Aufbringen von vollflachigen Armierungen ist nicht notwendig. Wir empfehlen die Oberfldche scharf
abzuziehen (Q 3). Die durch RIGIPS gepriften Beschichtungen haben sich bewahrt und werden empfohlen.

ay

CAPAROL

Indeko-plus
CapaMaxX

Caparol OptiSilan Tiefgrund CapaSilan

Sylitol-BIC Innenfarbe
Caparol Latexfarben

ALLIGATOR

macht's einfach.  Alligator

Alligator Tiefgrund LKF

Miropan Innenfarbe LKF
Phonix Matt LEF

Presto Weiss LEF
Kieselit-BIO-Mineral LKF
Allitex M, SM, SG
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Weitere technische Hinweise

Befliesung

Ein groBer Anteil der Wandfldchen in Feucht- und
Nassraumen wird mit keramischen Werkstoffen
belegt. Hierbei kommen unterschiedliche Fliesen,
Platten, Mosaike und Feinsteinzeug nach DIN EN
14411 mit sehr unterschiedlichen Formaten zum
Einsatz. Impréagnierte Rigips Platten und Rigips
Glasroc X eignen sich hervorragend als Untergrund
zur Aufnahme der genannten Beldge, wobei unten
aufgeflhrte Hinweise zu berlcksichtigen sind.

Natursteinfliesen sind in ihrer Beschaffenheit
vielfaltig und bedurfen, besonders aufgrund der
Materialdicke und des Gewichts, einer genauen
Betrachtung im Einzelfall.

Impragnierte Rigips® Platten

Trenn- und Schachtwéande sowie Vorsatzschalen

mit keramischer Belegung bei einem Standerachs-
abstand von 625 mm bendtigen eine zweifache
Beplankung aus impragnierten Rigips Bauplatten
12,5 RBI. Alternativ kann die Beplankung als Einfach-
beplankung aus Rigips Die Dicke 20 RFI oder Rigips
Die Leichte 25 RBI erfolgen.

Bei Verfliesung von geeigneten Trennwanden oder
befestigten Vorsatzschalen hat sich ein Fliesenge-
wicht von bis zu 25 kg/m? in der Praxis als unkritisch
erwiesen. Sollten keramische Belage auf frei stehen-
den bzw. angesetzten Vorsatzschalen oder Trocken-
putz vorgesehen sein, empfiehlt sich, das Gewicht
der Fliesen auf 15 kg/m? zu begrenzen. Die Verlegung
auf impragnierten Rigips Platten hat im DUnnbett
verfahren mit einer durchlaufenden Kleberschicht zu
erfolgen.

Rigips® Glasroc® X

Rigips Glasroc X ist schon bei einlagiger Beplankung
und einem reguldren Standerachsabstand von

625 mm flr keramische Beldge mit einem Flachenge-
wicht von 30 kg/m? bewéhrt. Das Fliesenformat sollte
hierbei ohne weitere MaBnahmen ein Flachenmal
max. 1.800 cm? (z. B. Format 30/60) nicht tber-
schreiten. Die Verlegung auf Rigips Glasroc X hat im
DUnnbettverfahren mit einer durchlaufenden Kleber-
schicht zu erfolgen.

Allgemeine Hinweise:

Die Vorbehandlung des Untergrunds richtet sich nach
den Ansprichen des Fliesenklebers und des Belags.
Far die Verklebung von keramischen Beldgen auf
impragnierten Rigips Platten und Rigips Glasroc X
muss ein flexibler Fliesenkleber benutzt werden, der
mindestens den Anforderungen der Klassen C2/S1
der DIN EN 12004 entspricht.

0 Rigips Information

Far die klimaschonende und
nachhaltige Fliesenverlegung
sind die CO, reduzierten
BlueComfort Produkte
weber.xerm 842 und
weber.fug 875

zu verwenden.
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http://rigips.de/downloads

SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH
Willstatterstr. 60, 40549 DuUsseldorf

rigips.de/Kontakt

Premium-Fachberatung far
Planer/Architekten, Fachhandler &
Fachhandwerker
Telefon: 0209 3603 541*

Fachberatung Trockenbau fur
private Endkunden
Telefon: 0900 3776347**

RIGIPS. Du hast fiir alles die L6sung.

rigips.de
o ® ® O

© SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH

2. Auflage, September 2025

Die Angaben in dieser Druckschrift entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer
Erfahrungen bei Drucklegung (vgl. Druckvermerk). Sofern nicht ausdrtcklich anders verein-
bart, stellen sie jedoch keine Garantie im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand
entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieser
Druckschrift zu verwenden (zugénglich im Internet unter www.rigips.de). Die beschriebenen
Produktanwendungen kénnen besondere Verhaltnisse des Einzelfalls nicht bertcksichtigen.
Prufen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung flr den konkreten Anwendungszweck.
Flr Fragen stehen Ihnen unsere Rigips Vertriebsburos zur Verfigung.

SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH, Kundenservicezentrum
Feldhauser StraBBe 261, D-45896 Gelsenkirchen, Telefon +49 (0) 209 36 03 777
(Keine technische Beratung unter dieser Nummer. Fachberatung siehe links.)

Climafit®, Die Dicke von Rigips®, Ridurit®, Riduro®, Rifino®, Rifix®, Riflex®, Rigicell®, Rigidur®,
RigiProfil®, Rigips®, RigipsProfi®, RigiRaum®, RigiSystem®, RigiTherm®, Rigitone®, Rikombi®,

Rimat®, RiStuck® und VARIO® sind eingetragene Warenzeichen der SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH.

Activ‘Air®, AquaBead®, Glasroc®, Gyptone®, Habito® und Levelline® sind eingetragene Warenzei-
chen der Compagnie de Saint-Gobain.

* Normale Telefongebuhren fur unsere RIGIPS und ISOVER Partner
** 1,49 €/Minute aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk abhg. von Netzbetreiber und Tarif
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